
 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA OKIEN ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 Do czyszczenia ramek okien ze stali nierdzewnej należy używać czystej miękkiej  

nie-rysującej tkaniny. Stal nierdzewną można czyścić za pomocą środków 

zawierających alkohol lub przy użyciu rozpuszczalników. Środki te nie stanowią 

niebezpieczeństwa dla właściwości antykorozyjnych stali nierdzewnej. NIE zaleca się 

stosowania środków: zawierających chlorki, kwas solny, środków do czyszczenia 

srebra. Należy pamiętać, aby w trakcie czyszczenia ramy nie stosować środków 

czyszczących na powierzchnie szyb zespolonych, ponieważ środki te mogą trwale 

uszkodzić zespolenie i zniszczyć oraz zarysować powierzchnię szyby zespolonej.  

 

 


